附件1： 
本次检验项目
一、抽检依据
肥料
复合肥料、复混肥料、稳定性复合肥料：检验依据GB/T15063-2009《复混肥料（复合肥料）》；磷酸二铵：检验依据GB/T10205-2009《磷酸一铵 磷酸二铵》；碳酸氢铵：检验依据GB/T3559-2001《农业用碳酸氢铵》；尿素：检验依据GB/T2440—2001《尿素》掺混肥料CB/T21633-2008《掺混肥料（BB肥）》。
钢筋
低碳钢热轧圆盘条：检验依据GB/T701-2008；
热轧带肋钢筋：检验依据GB1499.2-2007。
电缆
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆检验依据JB/T8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分:固定布线用电缆电线》；一般用途单芯硬导体无护套电缆：检验依据GB/T5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆》； 

二、检验项目
肥料：总养分(N+P2O5+K20)的质量分数/%;总氮(N)的质量分数/%;有效磷(P2O5)的质量分数%;钾(K20)的质量分数/%；总氮（N）（以干基计），%；水（H2O）分，%；氮(N),%。
钢筋：拉伸实验、弯曲试验、重量偏差。
电缆：绝缘平均厚度（mm）、绝缘最薄厚度（mm）、护套最薄厚度（mm）、20℃导体直流电阻(Ω/km)。
